BAB V. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Perhitungan tahanan lapis dari lagisan
semikonduktor Silikon hasil implantasim_ion yang
kami hitung dengan program BASIC, besarnya antara
1.84.10 * sampal 3.02.10 % ohm meter.

2. Besarnva Tahanan Lapis tergantung pada Jenis
pengotor, Juga dipengaruhi ocleh konsentrasi
pengotor dan ketebalan pengotor.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan

agar dilakukan variasi

jenis pengotor
¥ (kemiringan)

3 (kurtosis)






