Lampiran 1

Data rata-rata kekerasan mlk:ro baja karbon medium hasil nitridasi

No Jumlah Jarak terhadap
| ' KHN
Penembakan elekiroda (Cm)
1 | Tanpa Nitridasi 251,20 + 1,48
2 25 A 280,73 + 4,67
6 265,22 +1,39
8 296,20+ 3,10
10 302,83 + 1,32
3 50 4 329,36 + 14,42
6 325,12 + 8,49
8 357,85 +7,91
10 300,34 + 2,86
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Lampiran2

Contoh Perhitungan Ralat KN Rata-rata :

Pada substrat yang telah dinitridasi dengan penembakan sebanyak 50 kali pada
jarak 4 cm terhadap elekiroda, diperoleh data sebagai berikut :

No. | KHN, iKHNn— KHN (KHN,~KHN Y’
1. 3078 : | - 21,56 464,83
2. | 3021 22726 743,12
3. 307,8 - 21,56 464,83
4, 3625 33,14 1098,26
5. | 3666 3724 1386,82

oy =Ls gpn )= 1888 =32936

a1 5

- ETP™ e = [4157.86 =1442
- o Jn(n+l}§[(lﬁ V), m] Jscs-u)
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Lampiran 3

DATA HASIL UJI KEKERASAN MIKRO

No Jumlah Jarak tethadap Jarak KIN
Penembakan | elekiroda (cm) | identasi (oom)

1 | Tanpa nitridasi 0 262

5 251,2

10 247

15 253,3

20 253,3

2 25 4 0 267.2

| 5 283,5

10 283,5

15 288,7

| 20 2512

3 25 6 0 262

5 266

10 262

15 267,2

20 | 268,9

4 25 8 0 288,7

5 288,7

10 299.4

15 302,1

20 | 3021

5 25 10 0 299.4

‘ - "
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No|  Jumlsh Jarak terhadap Jarak KHN
Penembakan | elekiroda (cm) | identasi (mm)
5 25 10 10 302,1
15 304,9
| 20 304,9
6 50 4 0 307,8
5 302,1
10 307,8
15 362,5
20 3665
7 50 6 0 307,8
5 304,9
10 3257
15 338,5
20 348,7
8 50 8 0 3983
5 352,1
10 338,5
15 374,2
| 20 366,6
9 50 10 0 293,9
5 286,1
10 296,6
15 3257
20 299 4
Keterangan : ‘

Dam yang digaris bawat: diabaikan
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Lampiran 4 ‘
GRAFIK DISTRIBUSI KEKERASAN
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Grafik distribusi kekerasan Baja karbon medium hasil nitridasi dengan
penembakan sebanyak 25 kali pada jarak 4 cm terhadap elekiroda
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Grafik distribusi kekerasan Baja karbon medium hasil nitridasi dengan
penembakan sebanyak 25 kali pada jarak 6 cm terhadap elektroda
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. Grafik distribusi kekeraéan Baja karbon medium hasil nitridasi dengan
* penembakan sebanyak 25 kali pada jarak 8 em terhadap elektroda
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Grafik distribusi kekerasan Baja karbon medium hasil mtridasi dengan
penembakan sebanyak 25 kali pada jarak 10 cm terhadap elekiroda
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Grafik distribusi kekerasan Baja karbon medium hasil nitridasi dengan

penembakan sebanyak 50 kaii pada jarak 4 cm terhadap elektroda
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. Grafik distribusi kekerasan Baja karbon medium hasil nitridasi dengan

penembakan sebanyak 50 kali pada jarak 8 cm terhadap elekiroda
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Grafik distribusi kekerfasan Baja karbon medium hasil nitridasi dengan
penembakan sebanyak 50 kali pada jarak 10 cm terhadap elektroda
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