BAB I

PENDAHUILLUAN
1.1.Latar Belakang
Sejak diketemukannya zeolit di’ Indonesia
renelitian - penelitian telah dilakukan untuk

karakterisasi dan pemanfaatannya. Kegunaan Zeolit
sangat luas didasarkan atas kemampuannya melakukan
pertukaran ion, penyerapan dan katalisasi.

Baik buruknya mutu pengolahan zeolit dilihat dari.
nilai tukar kation, luas permukaan spesifik dan daya
adsorbsi. UJji dayva adsorbsi dapat dilakukan terhadap
zeolit alam sebelum aktivasi dan dibandingkan dengan
zeolit alam sesudah aktivasi.

Pada umumnya renelitian dilakukan terhadap
kemampuan zeolit sebagai penukar ion, sementara
penelitian kemampuan zeolit sebagai bahan penyerap
masgih Jjarang dilakukan.

Hingga saat ini zeolit alam belum dimanfaatkan
secara maksimal terbentur biaya pengolahannya, salah satu

jalan keluar, pemanfaatan zeolit alam tanpa diaktivasi
sebagai bahan penyerap diduga cukup efektif dengan
mempelajari kemampuan adsorbsinya dibanding zeolit alam
vang diaktivasi. Untuk ini dipakai adsorbat asam asetat
vang umumnya terdapat dalam limbah pabrik tekstil sebagai

sisa pencelupan dan pewarnaan tekstil.




1.2.Tujuan
Penelitian ini bertujuan wuntuk mengetahui daya
gserap zeolit terhadap asam asetat baik zeolit alam
sebelum diaktivasl maupun zeolit alam Betelgh diaktivasi
pada temperatur optimum serta mekanisme reaksi yang

terjadi.

1.3.Pérmasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan
daya serap zeolit alam sebelum diaktivasi dengan zeolit
alam setelah diaktivasi terhadap asam asetat serta jenis

mekanisme reaksi vang terJjadi.

1.4 _HManfaat
Dengan penelitian ini dapat diketahui efektivitas
penyerapan asam asetat baik oleh zeolit alam sebelum dan
sesudah. diaktivasi sehingga mendorong pemanfaatan zeolit
alam vyang lebih lués, selanjutnya diketahui pula

mekanisme penyerapan vang terjadi.

1.5_Kerangka Pemikiran

Zeolit terdiri atas unsur— unsur Si,Al,0, logam
alkali penetral dan strukturnya berongga, oleh sebab itu
zeolit dapat digunakan sebagai adsorben, dimungkinkan

dapat menyerap asam asetat. Pada proses adsorbsi ada dua




kemungkinan mekanisme reaksi vyang terjadi yaitu
terperangkapnya asam asetat dalam rongga stuktur zeolit
atau terjadi pertukaran kation. Antaraksi ini akan

menurunkan konsentrasi asam asetat.






