BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULARN

Dari hasil pendeposisian logam krom diperoleh

hasil sebagail berikut:

1.

]

Deposit terbesar terjadi pada rapat arus 12 5 A/dm2 dan
temperatur 25 °c dengan massa deposit 5,4 x 1072 g.
Deposit terkecil terjad: pada rapat arus 5 A/dm2
dantemperatur 45 °C dengan massa deposit 0,87 x 107° g.
Deposit tidak terjadi pada rapat arus 1,25 A/dmz.
Efisiensi srus padsa elektrodeposisi krom 5-18 ¥
Makin besar rapat arus vyang diberikan, deposit vang
terbentuk akan semaskin besar.

.2 SARAN
Perlu adanya studi 1lebih lanjut terhadap mekanisme

reaksl total pembentukan logan krom pada katoda.
Fenelitian ini dapat dilanjutkan dengan mepcoba
memvariasikan variabel lain seperti,— perbanding;h
berat asam kromat dan asam sulfat, konsentrasi asaﬁ

kromat, Jjenis katalis, jenis anoda, dan perbandingan

luas permukaan anoda dan katoda.
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