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KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitizn yang telah dilakukan menunjukkan bahwa membran
selulosa nsetat dapat dipergunakan untuk pemisshan gas. Kemampuan dan fungsi dari
membran tergantung dari komposisi bshan selulosa sasetst, aseton dan air serta
periakuan daiam pembuatan membran seiulosa asetat tersebut.

Pemisohan campuran dua gas dapat diketahui dari perbandingan koefisien
permeabilitas masing-masing gas. Pengaturan tekanan dapat mengoptimalkan hasil
pemisahan.

Untuk menyempurnakan serta menindaklanjuti penelitian ini perlu dilakukan

pengukuran konsentrasi hasil pemisahan terhadap campuran dua gas tersebut.
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