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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Dart hasil pengamatan terhadap proses elekiroplating tembaga pada katoda
karbon dengan menggunakan anoda tembaga dapat ditarik kesimpulan
L. Polg:nsial tembaga dan konsentrasi amoniak semakin besar, massa tembaga vang ler-
deposit semakin besar seperhi yang di funjukkan pada tabel 2 dan 4.
2. Deposit terbesar terjadi pada potensial elektroda 1 volt dan konsentrasi larutan

amoniak 0,6 M.

5.2. Saran

Penelifian lanjutan mengenai pengaruh pengomplekan dengan berbagai ion
komp'leks pada pelapisan tembaga perlu dilakukan sehingga bisa didapatkan hasil

yang opfimal.

24






