BAB YV

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Garam ammonium sulfat dapat terperangkap dalam zeolit dalam bentuk
koktajte (NH4),Ca(SO,);H,0

2. Kapasitas adsorpsi zeolit terhadap garam ammeonium sulfat sebanding dengan
konscntrqsi. Kapas{tas adsorpsi zeolit optimum adalah 2,95 mmol/g.

3 Laju desorpsi ammonium sulfat menurun dengan meningkatﬁya kapasitas
adsorpsi zeolit. Hartga tetapan laju desorpsi k terbesar 0.18387 jam'l untuk

zeolit Al dan terendah 0.1261 jam™ untuk zeolit A5.

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan konsentrasi adsorbat

dengan laju desorpsi, ketergantungan laju desorpsi orde pertama pada temperatur dan

aktifitas zeolit sebagai material penyimpan hara yang digunakan pada tanah

pertanian.
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