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. Berdasarkan uraian dar1 pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal:
1 Kemasan berlapis timah dapat digunakan sebagai bahan baku pada sintesis
garam SnCls. | |
2. Sebagai sumber ion klorida dalar'n pembuatan garam SnCl,, HCI lebih baik

daripada KCl dan NaClL.

3. Garam SnCl, hasil bersifat sebagai reduktor mempunyai titik leleh 243-248 oc,
V.2 SARAN

_ Penelitian ini perlu dilakukan optimasi pembuaian garam SnCl; supaya dapat
secara optimal digunakan sebagai reduktor atau mencari alternatif lain dalam
pemanfaatan kemasan berlapis timah, misalnya mempelajari senyawa komplek

dari timah dan pembuatan senyawa organotimah,
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