LAMPIRAN 1. Kalibrasi Larutan Standar

LAMPIRAN
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LAMPIRAN I1. Konsentrasi lon Logam Cd(lI) Sisa pada Variasi Kecepatan o [

Pengadukan
Kecepatan pengadukan Konsentrasi Cd** sisa

(rpm ) (ppm)

100 0.4255

125 0.3306

150 0.3198

175 0.3171

200 0.3144

| 225 0.3171
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LAMPIRAN lII. Konsentrasi lon Logam Cd(1I) Sisa pada Variasi Waktu Kontak

LAMPIRAN V.

Waktu kontak | Konsentrasi Cd*" sisa
(menit) (ppm)
30 0.3171
60 0.3116
90 0.3062
120 0.3035

Konsentrasi lon Cd(II) Sisa pada Variasi Konsentrasi

Larutan Fe(III}

Konsentrasi Fe’* [Konsentrasi Cd** sisa
(ppm) {ppm)
100 0.3333

150 0.3171
200 . 0.3008
250 0.2898
300 0.3035




LAMPIRAN V. Grafik Kopresipitasi lon Logam Cd(I1) dengan Variasi

Keeepatan Pengadukan

Kurva Kopresipitasilon Logam Cd{ll) dengan Variasi Kecepatan
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LAMPIRAN V1. Grafik Kopfesipitasi fon Logam Cd(l) dengan Variasi Waktu

Kontak

. Kurva Kopresipitasilon Logam Cd(ll) dengan Variasi Waktu
Kontak
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LAMPIRAN VII. Grafik .Képresipitasi Ton Logam Cd(1I) dengan Variasi

_ _Kpnsentrasi cd?
terkopresipitasi (ppm)

Kosentrasi Larutan Fe(IIf}
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Kurva Kopreéipitasi lon Logam Cd(il) dengan Variasi

Kensentrasi Fe(lli)
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