BABY
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Kristalinitas zeolit mengalami peningkatan sebesar 7,48 % pada
konsentrasi molekul pengarah 10 %.
2. Komposisi mineral zeolit terbesar adalah mordenit
3. Mineral mordenit mengalami peningkatan sebesar 0,9 % pada konsentrasi
molekul pengarah 10 %.
5.2 Saran
Pada penelitian ini belum dilakukan variasi suhu dan waktu hidrotermal dan
juga variasi suhu dan waktu kalsinasi schingga belum diketahui suhu dan waktu

optimal pada proses hidrotermal dan kalsinasi
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