BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Hasil modifikasi pori zeolit alam menggunakan molekul pengarah telah
menghasilkan material baru yang diprediksikan termasuk dalam golongan kabasit.
Ukuran pori maksimum yang dihasitkan adalah 21,0052 A lebih besar dari ukuran
pori zeolit alam sebesar 16,1956 A pada waktu kalsinasi 6 jam. Kemampuan
material modifikasi sebagai padatan pendukung telah mampu meningkatkan
jumlah protein yang terperangkap dari 55,76 % menjadi 96,60 %. Sedangkan
kadar glukosa hasil hidrolisis amilum oleh «-amilase yang teramobilisasi sebesar

33,0940 mg/100mL.

5.2. SARAN

1. Untuk mendukung data yang telah diperoleh, masih diperlukan data dasar
difraksi sinar-X untuk golongan kabasit sehingga akan memperkuat prediksi
awal terhadap struktur material hasil modifikasi. |

_2. Pada proses amobiliosasi sebaiknya digunakan larutan enzim o-amilase murni

sehingga dapat diprediksikan jumlah a-amilase yang teramobilisasi.
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