BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat penurunan
intesitas serapan pada bilangan gelombang 796,5 cm™ sebesar 12,7 % yang
rnenunjﬁkan terjadinya dealuminasi pada zeolit alam. Zeolit alam maupun MBT-
zeolit dapat digunakan sebagai adsorben untuk mengadsorpsi indigo carmine.
Adsorpsi optimum larutan indigo carmine oleh adsorben MBT-zeolit dan zeolit

alam masing-masing adalah 93,3 % dan 62,2 %.

5.2 Saran

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai ﬁlodiﬁkasi zeolit alam dengan cara
impregnasi sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan adsorpsinya, diantaranya
1. Menggunakan material organik lain sebagai bahan pengimpregnasi

seperti polyvinyl klorida (PVC).

2. Pemanfaatan adsorpsi untuk beberapa zat warna.
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