Lampiran 1. Prosedur Kerja

A. Preparasi Sampel

- Sekam padi Sragen

-Sekam padi kering dan bersih

A

Arang sekam padi

Abu sekam padi

- dikeringan di bawah sinar matahari
- dibersihkan dart kotoran (ranting dan kerikil)

- dipanaskan di atas kompor

- diabukan dalam furnace (4 jam, 700°C)

karakterisasi dengan FTIR
dan XRD
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B. Ekstraksi Silika

10 gram abu sekam padi

v
- diekstraksi dengan 60 ml NaOH 1,5 N

- diaduk selama 2 jam pada suhu 100°C
(erlenmeyer tertutup)

h 4
Campuran larutan natrium silikat
(NapS5i0s)

- disaring dengan Whatman no. 42

A : \ 4

Filtrat 1 ‘ Residu

- ditambah 100 ml akuades

- diaduk selama 2 jam pada T=100°C
(erlenmeyer tertutup)

- disaring dengan Whatiman no. 42

l’ Y

Filtrat 2 residu  —> dibuang

- dicampur

Filtrat Na,Si0; karakterisasi dengan AAS
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C. Sintesis Silika Gel dengan Metode Sederhana

50 ml NaySiOs

L
- ditambah HC1 6 M bertetes-tetes sampai pH 7

y
Silika gel
(hidro gel)

- dioven pada suhu 80°C selama 18 jam
- digerus
- dicuci dengan akuades sampai pH 7

h 4

* Silika gel pH 7

- dioven pada suhu 80°C selama 9 jam
- diayak dengan ayakan 200 mesh

y

karakterisasi dengan FTIR, XRD, dan

Silika gel puder (serogel) AAS
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D. Sintesis Silika dengan Metode Improvisasi

12,5 mlHCl6 M

y

.
- ditambah Na,Si0O; bertetes-tetes sampai pH 3, 5, dan 7
- didiamkan sampai terbentuk gel

Silika gel
(hidro gel)

L

y

- dioven pada suhu 80°C selama 18 jam
- digerus

- dicuci dengan akuades sampai pH 7

. Silika gel pH 7

- dioven pada suhu 80°C selama 9 jam
- diayak dengan ayakan 200 mesh

Silika gel puder (serogel)

karakterisasi dengan FTIR, XRD, dan
AAS
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E. Uji Adsorpsi Silika Gel terhadap Minyak Kelapa Sawit

10 ml minyak kelapa sawit + 0,1 gram silika gel

- dipanaskan pada suhu 70°C
- diaduk selama 30 menit
- disaring

' ¢

Filtrat minyak kelapa sawit Residu

h

7. ditentukan bilangan asam Jemak bebas

N dengan titrasi KOH
- ditentukan absorbansinya menggunakan

Spektrofotometer UV-Vis
dengan pelarut Klorofom
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Lampij'an 2, Data absorbansi minyak kelapa sawit menggunakan

Spekrofotometer UV-Vis

A. Grafik penentuan' panjang gelombang maksimum minyak kelapa sawit

menggunakan pelarut klorofom .

0.127 -
0.126 -
0.125 -
0.124
0.123 -
0.122
0.121 -

0.12 -
0.119 -
0.118~\

D- 1 1 7 T T T T T T T 1
484 486 488 490 492 494 496 498

“Absorbansi

Panjang Gelombang (nm)

'Panj_ ang gelombang maksimum adalah (A;.xs) adalah 489 nm

B. Data absorbansi minyak kelapa sawit pada . = 489 nm setelah diadsorpsi
menggunakan silika gel hasil sintesis dengan pemanasan 70 °C dan

pengadukan selama 30 menit

Adsorben Absorbansi minyak kelapa sawit
Tanpa adsorben 0,126 .
Abu sekam padi 0,120
Siﬁka gel pH 7 (metode sederhana) 0,120
| Silika gel pH 7 (metode improvisasi) 0,095
| Silika gel pH 51( etode improvisasi) 0,085
Silika gel pH 3 (metode improvisasi) 0,068
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Lampiran 3. Data penentuan bilangan asam lemak bebas yang terdapat dalam

minyak kelapa sawit melalui titrasi dengan KOH 0,008 N

Jenis adsorben

Bilangan asam lemak bebas

' Tanpa)adsorben .
Abu sekam padi

Silika gel pH 7 (metode sederhana)
éih’ka gel pH 7 (metode improvisasi)
Silika gel pH 5 (metode improvisasi)

Silika gel pH 3 (metode improvisasi)

7,042
1,621
1,222
0,147
0,069
0,019
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Lampiran 4. Contoh perhitungan
A. Preparasi larutan HCI 6 M, NaOH 1,5 N dan KOH 0,01 N

1.

2.

Pembuatan 250 mL larutan asam klorida 6 M
HClI yang tersedia adalah HC1 37 % sebanyak 1 L
p=119KgL =1190 /L.,

BMHCI  =36,46 g/mol

v Menghitung molaritas asam klorida 37 %

M =P x %HCI
BM

_ 3_2% x 37% = 12,076M

v Pengenceran asam klorida 12,076 M menjadi asam klorida 6M
Vix M = V, x M
Vi x 12076 M = 250mL x 6M

VvV, = 1242mlL

v Jadi untuk membuat 250 mL HCl 6 M dibutuhkan 124,2 mL HCI 37 %,

kemudian ditambahkan akuades sampai garis batas labu takar 250 mL.

Pembuatan larutan NaOH 1,5 N
¥ NaOH 1,5 N sebanding dengan NaOH 1,5 M

Mr NaOH = 40 gram/mol

v
v Larutan NaOH 1,5M =1,5 mol/L
v

mol = gram/Mr

gram =mol x Mr
= 1,5 mol x 40 g/mol
=60 gram

v Jadi untuk membuat larutan NaOH 1,5 N dipertukan 60 gram NaOH dan

ditambahkan akuades sampai garis batas labu takar 1L.
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3. Pembuatan larutan KOH 0,01 N

v

v
v
v

KOH 0,01 N sebanding dengan KOH 0,01 M
Mr KOH = 56,1 gram/mol
Larutan KOH 0,01 M = 0,01 mol/L
mvol = gram/Mr \
gram =mol x Mr
= (0,01 mol x 56,1 g/mol
=0,561 gram
Jadi untuk membuat larutan KOH 0,01 N diperlukan 0,561 gram KOH

dan ditambahkan akuades sampai garis batas labu takar 1L.

4. Standardisasi larutan KOH 0,01 N

v
v
v

v

KOH 0,01 N digunakan untuk menitrasi 10 mL asam oksalat 0,015 M.
Volume KOH yang dibutuhkan untuk titrasi adalah 17,9 mL,
Perhitungan-i(onscntrasi KOH

mol asam oksalat = mol kalium hidroksida

Vix M, C =VoxM,
10 mL x 0,015 M = 17.9 mL x M,
M, =0,008 M

MKOH oo NKOH=0,008 M
Jadi konsentrasi KOH adalah 0,008 M.

B. Contoh perhitungan persentase natrium pada silika gel pH 3
e Kandungan Na dalam Na;8iO; = 133.090 mg/L.

133.090mg
1000

1 mL = 133,090 mg

I1mL=

Jadi dalam 1 mL Na,SiO; mengandung 133,090 mg
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Untuk membuat silika gel pada pH 3 dibutuhkan Na;SiO; sebanyak 140 mL
-(dikonversikan ke dalam mg) ‘

‘Kandungan Na dalam 140 mL natrium silikat = 140 x 133,090 mg

= 18632,6 mg
e Kandungan Na dalam silika gel pH 3 = 46.394,621 mg/mL
{mL = 46,394,621 mg
1000

_ 1mL = 46,395 mg
Jadi ImL silika gel mengandung 46,395 mg
Untuk membuat silika gel pada pH 3 dibutuhkan Na,Si0Os; sebanyak 140 mL
| (dikonversikan ke dalam mg)
.Kandungan Na dalam 140 mL natrium silikat = 140 x 46,395 mg
= 6495,3 mg

6495,3
18632,6

=34,86 %

o ‘Persentase (%) Na = x 100 %

C. Contoh perhitungan daya pemucatan silika gel pH 3 pada adsorpsi minyak
kelapa sawit

Al— Az
]

x 100%

Rumus Daya Pemucatan =

Keterangan : A} = Absorbansi minyak kelapa sawit = 0,126

| A; = Absorbansi minyak kelapa sawit setelah diadsorpsi
menggunakan silika gel = 0,068

0,126 — 0,068

0,126
= 46,03 %

Jadi daya pemucatan silika gel pH 3 pada adsorpsi minyak kelapa sawit adalah
46,03%

ljaya Pemucatan = x 100%
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D, Confol'l perhitungan bilangan asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit

Bilangan asam adalah jumlah mg KOH yang diperiukan untuk menetralkan asam

lemak bebas yang berasal dari 1 gram lemak.

mlKOH x N KOH x BMKOH
gram minyak

Bilangan asam =

Perhitungan asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit

v KOH yang digunakan untuk titrasi : 134 mL KOH 0,008 N

v BMKOH : 56,1
v Berat minyak : 9 gram
o _134,5mlx 0,008 N x 56,1 gram/ mol
Bilangan asam = .
- . Sgram
= 7,042

Jadi bilangan asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit adalah 7,042






