BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpu]an_
Dari hasil penelitian dan pembapasan dapat diambil kesimpulan :

1. Sintesis silika ge! dari abu sekam padi melalui metode sederhana
menghasilkan gel dengan tekstur kakﬁ, sedangkan metode improvisasi
(dalam kondisi asam) menghasilkan gel dengan tekstur lunak.

2. Pembentukan silika gel pada pH 3 menghasilkan silika gel dengan
kbntaminan natrium yang tinggi, daya pemucatan yang tinggi terhadap
Wama minyak kelapa sawit, dan mampu menurunkan angka asam dari

7,042 menjadi 0,019,

5.2 Saran
;Pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan variasi basa yang digunakan
untuk ekstraksi silika dari abu sekam padi, untuk mendapatkan persentase

ekstraksi yang optimal.
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