BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut.

1. Lempung terpilar AlbO; dengan temperatur kalsinasi 300°C, optimum
digunakan sebagai adsorben pemucatan minyak kelapa sawit mentah pada
temperatur 70°C dengan waktu kontak 60 .menit.

2. Lempung terpilar Al;O; dengan temperatur kalsinasi 300°C memiliki daya
pemucatan terhadap minyak kelapa sawit mentah sampai 49,68% pada
pengenceran 200 kali dan mampu menurunkan angka asam dan 6,33

menjadi 4,71.

5.2 Saran

Perlu dilakukan alternatif pilar oksida dari logam lain yang memiliki

ukuran lebihk besar daripada Al,Os.
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